附件4

清洁保养技术标准

一、皮椅套清洁
（一）皮椅套应注意防潮，受潮发霉皮椅套会失去光泽，影响牢度。
（二）皮椅套如沾上雨水，应立即用毛巾或干净的布吸干水分，并放置在阴凉通风处晾干，切勿曝晒、烘烤，避免皮椅套变硬、收缩。
（三）皮椅套受潮发霉的处理：使用刷子及干净的布将发霉的部分擦拭干净，然后以少许皮油均匀擦拭(磨面皮不适)，擦拭前先于皮椅套较不明显处试擦，如发生油渍渗透或变色现象，无法恢复原色时立即停止使用。擦完后，挂于阴凉通风处静置约二十四小时后，以干净的布将皮椅套表面残留的皮油擦拭干净即可。皮椅套清洁时应注意保护皮面，防止皮面被硬物或尖锐物划破，防止皮椅套沾上油污、饮料等。对光面皮的灰尘、油污可及时用干的抹布或刷子处理。
（四）皮椅套应防皱防折裂，包装时应尽量避免折叠、重压。皮椅套出现皱褶时可用非蒸气熨斗(不可使用蒸气斗)，在皮面上放一块丝质或棉质里布，以中低温度轻轻来回将皱褶熨平，禁止熨斗直接接触皮面。
（五）皮椅套存放要距热源两英尺的位置，高热源太近会导致皮革干裂。不得长时间暴露在阳光下，造成皮革褪色。
（六）忌用化学清洗剂清洗，少用皮革保护剂，避免真皮产生依赖性，停止使用后导致皮革暗淡无光。
（七）在使用清洗剂的时候要注意是否符合皮革的清洗要求。适用皮革清洗剂的酸碱度 PH 值在5~7.5，可以通过气味进行辨别。使用水性特制(可以溶于水)的清洗剂不含毒性或者毒性较低，禁止使用乳化性清洗剂，碱性太强易造成皮质损伤。
（八）清洁后不能用吹风机去快速吹干皮革，应用棉纸或柔软毛巾擦干，避免刮伤真皮，也可以在阴凉通风处自然风干。
（九）不可水洗和干洗。
二、修补用工具原料
酒精、皮革软胶、小刷子、补伤膏、打棒(或者砂子)色膏、成膜剂、固定剂、皮纹复制机。
三、修补方法
（一）用酒精擦拭伤口。
（二）皮革软胶粘合伤口。
（三）用小刷子刷平伤口缝隙。
（四）待补伤膏完全干透用砂子将伤口处打磨平整。
（五）用色膏和成膜剂把皮衣颜色调好喷色。
（六）色喷好之后再用皮纹复制机压皮纹。

